2. Berichtigung zur DAfStb-Richtlinie

»ochutz und Instandsetzung von Betonbauteilen*

(Instandsetzungs-Richtlinie)
Ausgabe Oktober 2001

Vorwort zur 2. Berichtigung:

Bei der Uberarbeitung des Teils 2 der Instandsetzungs-Richtlinie, Ausgabe August 1990, wurde davon aus-
gegangen, dass das Oberflachenschutzsystem OS 8 zukilinftig Uber eine europdische Norm fur Fuboden-
beschichtungssysteme geregelt wird. Diese europadische Norm lag zum Zeitpunkt der Herausgabe des
neuen Teils 2 der Instandsetzungs-Richtlinie, Ausgabe Oktober 2001, noch nicht veréffentlicht vor. Entgegen
der Planung wurden schlieflich in DIN EN 13813:2003-01 ,Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche
— Estrichmortel und Estrichmassen — Eigenschaften und Anforderungen“ nur Estrichmortel fur FulRboden-
konstruktionen in Innenrdumen aufgenommen, so dass ein Oberflachenschutzsystem, entsprechend dem
Anwendungsprofil von OS 8, nicht mehr geregelt war. Die 2. Berichtigung enthalt daher die aus der 1990er-
Richtlinie ilbernommenen und den neuen Entwicklungen angepassten Anforderungen an das OS 8-System.

Zu Teil 2: ,,Bauprodukte und Anwendung“

Tabelle 2.3:

Zeile 6 wird eingefigt:
Spalte 1: 0S8
Spalte 2: 2,0
Spalte 3: 1,6

Tabelle 5.1, Blatt 2:
Es wird eine neue Spalte 6a zwischen den Spalten 6 und 7 eingefiigt:

Spaltenkopf: OS 8
Zeile 1:  Starre Beschichtung fiir befahrbare, mechanisch stark belastete Flachen
Zeile 2:  Alle mechanisch und chemisch beanspruchten Betonflédchen, z.B. Fahrbahnen, Rampen,
Industriebéden
Zeile 3:
gefordert
— Verhinderung der Aufnahme von in Wasser gelésten Schadstoffen
— Verbesserung der Chemikalienbesténdigkeit
— Verbesserung des VerschleiBwiderstandes
— Verbesserung des Frost- oder Frost-Tausalzwiderstandes
— Verbesserung der Griffigkeit
— Erhéhung der Schlagfestigkeit

nicht gefordert
— Verhinderung der Kohlendioxiddiffusion

— Starke Reduzierung der Wasserdampfdiffusion

Zeile 4. Epoxidharz

Zeile 5: 1. Grundierung
2. verschleil3feste, ggf. vorgefiillte Oberflachenschutzschicht abgestreut, ggf. mehrlagig
3. ggf. Deckversiegelung

Zeile 6:  wie Zeile 6, Spalten 5, 6 und 7

- Zeile7: -
Tabelle 5.2:
Eine neue Zeile wird zwischen den vorhandenen Zeilen fir OS 5b und OS 9 eingefiigt:
— Spalte1: 0S8
— Spalte 2: 25007 1500**
— Spalte 3: 0,5
1,0
— Spalte4: 750
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Unter Tabelle 5.2 wird eine FuBnote erganzt:
** Gesamtschichtdicke incl. Grundierung und Deckversiegelung bei reinen SchutzmalBnahmen im Sinne von
DIN EN 13813

Tabelle 5.3, Blatt 2, Zeile 19, Spalte 3:
Eine neue Zeile wird eingefigt: OS 8 2,0 1,6

Tabelle 5.3, Blatt 2, Zeile 20 (obere Tabelle), Spalte 3:
Eine neue Zeile wird eingefigt: 0S8 2,0 1,5

Tabelle 5.3, Blatt 2, Zeile 20 (untere Tabelle), Spalte 3:
Eine neue Zeile wird eingefiigt: 0S8 2,0 1,5

Tabelle 5.3, Blatt 3, Zeile 26, Spalte 3:
Es wird zweimal OS 713 durch OS 8, OS 13 ersetzt.

Tabelle 5.3, Blatt 3, Zeile 28, Spalte 3:
Es wird OS 13 durch OS 8, OS 13 ersetzt.

Tabelle 5.4, Blatt 1:

Es wird eine neue Spalte 9a zwischen den Spalten 9 und 10 eingefugt:
Spaltenkopf: Epoxidharz, OS 8

— Prifungen x bzw. (x) wie in Spalte 19

Tabelle 5.4, Blatt 2:
Es wird eine neue Spalte 9a zwischen den Spalten 9 und 10 eingefigt:
Spaltenkopf: ,,Epoxidharﬁ)z, oS 8¢

Zeile 20 oben: X
— Zeile 20 unten: x”
— Zeile 26: X
— Zeile 27: X
— Zeile 28: X
— Zeile 29: X

Unter Tabelle 5.4, Blatt 2, werden zwei FuRnoten erganzt:
% fiir Anwendung im Aul3enbereich
" fiir Anwendung im Innenbereich

Tabelle 5.5

Es wird eine neue Spalte 9a zwischen den Spalten 9 und 10 eingeflgt:
Spaltenkopf: Epoxidharz, OS 8

— Prifungen xo, o bzw. (xo) wie in Spalte 19

Zu Teil 4: ,,Prifverfahren“
Abschnitt 5.4.2 (1):
Es wird (OS 9, OS 11, OS 13 und Feinspachtel) durch (OS 8, OS 9, OS 11, OS 13 und Feinspachtel)

ersetzt.

Abschnitt 5.5.10.2 Uberschrift:
Es wird nur OS 13 durch nur OS 8 und OS 13 ersetzt.

Abschnitt 5.5.11 (3):
Es wird OS 2 und OS 4 durch OS 2, OS 4 und OS 8 ersetzt.

DAfStb im Dezember 2005



